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      Аннотация

    
        
          Приведены результаты сравнительных исследований влияния добавления в портландцемент полиминеральных глин, обожженных при различных температурах, разной крупности помола, с различным содержанием каолинита и полным его отсутствием, и высококачественного метакаолина на прочность цементного камня. Показано, что на основе термоактивации распространенных полиминеральных глин и последующего их помола могут быть получены пуццоланы, не уступающие по активности метакаолину.
        

        
          The results of the comparative studies of the effect of adding Portland cement in the polymictic clays calcined at different temperatures, different grinding coarseness, with different contents of kaolinite and full of his absence, and quality of metakaolin on the strength of cement stone. It is shown that on the basis of common termoactivation polymineral clays and their subsequent grinding can be obtained puzzolana, not inferior to the activity of metakaolin.
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