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      Аннотация

    
        
          В результате обработки нейтронограмм порошков (1-x)PFW-xPT показано, что ниже T=259 K и T=285 K для составов x =0.2; 0.3 соответственно, наблюдается переход в двухфазное состояние (тетрагональная + кубическая). Оценены статические смещения свинца (~0.1 °A), а также показано, что увеличение концентрации PT приводит к уменьшению величин этих смещений.
        

        
          Analysis of neutron diffraction patterns obtained for (1-x)PFW-xPT powder samples showed that the solution converts into the two-phase state (tetragonal+cubic) below the temperatures of T=259 K and 285 K for composition parameter values x =0.2 and 0.3, respectively. Static displacement of Pb atoms was estimated as ~0.1°A with a tendency to decrease with the growth of the PT component concentration.
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