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      Аннотация

    
        
          В ходе работы на основании вычисленных нагрузок от деформации усадки железобетонного каркаса здания, температурных деформаций кладки, прогибов плиты перекрытия, а также конструктивных особенностей были вычислены напряжения в лицевом кирпичном слое слоистых кладок при отсутствии горизонтального деформационного шва. Выведена зависимость величины перенапряжения в кладке от марки камня и раствора, применяемого бетона каркаса. Выведена формула нахождения высоты горизонтального деформационного шва, а также даны рекомендации по его устройству.
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