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      Аннотация

    
        
          Было произведено искусственное старения трансформаторного масла, в лабораторных условиях. Произведён контроль электро-изоляционных характеристик масел. Рассмотрены возможности методов оптической спектроскопии для исследования состояния изоляционных масел. Показано, что по спектру поглощения изоляционного масла в видимой области спектра возможно идентифицировать термические и разрядные дефекты в электрооборудовании. Проанализированы, полученные в ходе эксперимента, данные и сделаны выводы о совместимости масел двух марок ГК и Midel eN.
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