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          В представленной работе рассматривалось влияние серного и оксидного потенциала на извлечение цветных металлов из шлаков медного и медно-никелевого производства. Предметом исследования стал поиск условий  по селективному извлечению тяжелых цветных металлов в донную фазу. В дипломную работу входит введение, четыре главы, рекомендации по проведению лабораторных исследований,  итоговое заключение, список использованной литературы. Во введении раскрывается актуальность исследования по выбранному направлению, определяются цель и задачи исследования, указывается его теоретическая, практическая значимости. В главе первой подробно рассмотрены существующие на данный момент литературные данные касательно объекта исследования, и проведен их суммарный анализ, в результате которого выявлены наиболее достоверные данные, послужившие основой для настоящей работы. В главе второй представлены термодинамические расчеты и выводы на их основе. В главе третьей представлены расчеты по подбору газовой фазы, которая наиболее полно поможет разделить тяжелые цветные металлы и шлаковую фазу. В четвертой главе представлен синтетический шлак, и комментарии по целесообразности его использования. Так же были даны рекомендации для последующих лабораторных исследований. Заключение включает в себя основные выводы по результатам проведенного исследования и оценку полноты решения поставленных задач.
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