
    
    
       
    

    
      
        [image: Logo]
      
      
        
          


        

	Расширенный поиск
	Атрибутный поиск
	Контакты
	Информационно-библиотечный комплекс





	Вход в систему


        	
    [image: Contacts]
	
        Русский
    
	
        English
    



        
           
        

      

    
    	
            
              
            

        
	
          
          

        	

    
      	
       
    	
       
    	
      
    	
       
    	
      	
            
          	
            ?
          


    



    



        	
          
          

        
	
            

          


        			
                Детальная информация

            			


    
      

  
    	
        	Таблица
          	Карточка
          	RUSMARC
          
	
        	
        


  

  	
        
          
            [image: ]
          
        

      	
        
          
  
  	
            Название:
          	
                  Исследование влияния жидкометаллических теплоносителей на основе свинца на расчетные характеристики аустенитных кремнистых сталей: выпускная квалификационная работа магистра: 22.04.02 - Металлургия ; 22.04.02_06 - Материаловедение, технология получения и обработки металлических материалов со специальными свойствами
          
	
            Авторы:
          	
                  Липатников Данила Владимирович
          
	
            Научный руководитель:
          	
                  Орыщенко Алексей Сергеевич
          
	
            Организация:
          	
                  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт металлургии, машиностроения и транспорта
          
	
            Выходные сведения:
          	
                  Санкт-Петербург, 2018
          
	
            Коллекция:
          	
                  Выпускные квалификационные работы; 
                  Общая коллекция
          
	
            Тематика:
          	
                  Нейтроны быстрые; 
                  Ядерные реакторы — Теплоносители; 
                  Сталь аустенитная; 
                  Металлы — Ползучесть; 
                  Коррозия металлов; 
                  Свинец
          
	
            УДК:
          	
                  669.15-194.56
          
	
            Тип документа:
          	
                  Выпускная квалификационная работа магистра
          
	
            Тип файла:
          	
                  PDF
          
	
            Язык:
          	
                  Русский
          
	
            Уровень высшего образования:
          	
                  Магистратура
          
	
            Код специальности ФГОС:
          	
                  22.04.02
          
	
            Группа специальностей ФГОС:
          	
                  220000 - Технологии материалов
          
	
            Ссылки:
          	
                  Отзыв руководителя
          
	
            DOI:
          	
                  10.18720/SPBPU/2/v18-2133
          
	
            Права доступа:
          	
                  Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
          
	
            Ключ записи:
          	
                  RU\SPSTU\edoc\54492
          


  

          

                      
              Разрешенные действия: 
                                                  –
              
            

            
                
                  Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
                
                
                  Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
                
            
  
                      
              Группа:
              Анонимные пользователи
            

            
              Сеть: Интернет
            
            
                            

      




  
    
      Аннотация

    
        
          В работе проведено исследование влияния тяжелых жидкометаллических теплоносителей в виде жидкого свинца или эвтектического сплава свинец - висмут на характер прочности и ползучести конструкционных материалов для внутрекорпусных атомных паропроизводящих устройств. Произведена обработка накопленных первичных экспериментальных данных по прочности и ползучести стали марки 10Х15Н9С3Б1-Ш (ЭП302-Ш) и перспективной аустенитной кремнистой стали марки 04Х15Н11С3МТ-ВИ, обладающей более высокой радиационной стойкостью по сравнению со сталью ЭП302-Ш. Показано изменение микроструктуры и механических свойств аустенитной кремнистой стали в результате длительного воздействия повышенных температур, тяжелых теплоносителей и длительной деформации. Наиболее чувствительной характеристикой к длительному пребыванию такого металла при повышенной температуре является длительная прочность. При температурах эксплуатации 500°С и 550°С нагруженные элементы конструкции претерпевают ползучесть. Уровень длительной прочности аустенитных кремнистых сталей при испытаниях в потоке жидкого металла заметно ниже, чем при испытаниях на воздухе. Было установлено, что понижение длительной прочности вызвано растрескиванием оксидной пленки и проникновение свинца и свинца-висмута в сталь. Это приводит к жидкометаллической коррозии и внутренним окислением стали по границам зерен.
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