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          Исследованы структура и свойства диффузионных слоев для стали 20Х3МВФ-Ш при газовой цементации в атмосфере, получаемой из керосина. Показано преимущество газовой цементации перед цементацией в твердом карбюризаторе. 
Исследованы различные режимы газовой цементации. Показано, что наиболее оптимальным режимом является цементации при t=910°C и содержанием CO2=0,15%. Проведена предварительная нормализация в газовой среде при различных температурах. Показано, что в этом случае образуется набольший диффузионный слой  с достаточно мелкими равномерно распределенными карбидами. Установлено, что наиболее предпочтительной температурой нормализации является 880°С.
Показано, что предварительная нормализация при t=880°C в газовой среде обеспечивает получение более высокой твердости на поверхности и более равномерное распределение микротвердости по глубине слоя. Выполнены испытания на износ диффузионного слоя при различных режимах предварительной термообработки. Установлено, что цементованный слой при газовой цементации с предварительной нормализацией при t=880°C обладает лучшими механическими свойствами.
Исследовано влияние различных режимов предварительной обработки в воздушной среде на качество цементации. Показано, что предварительная термообработка в виде ТЦО позволяет получать достаточно глубокий слой с равномерно распределённым углеродом.
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