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          Проведен анализ научно-технической литературы по исследуемой теме, на основе которого обоснована актуальность и выбраны методы разработки и исследования созданного композиционного материала. Изготовлена серия образцов композиционных материалов с различным объемным содержанием компонентов. Подробно изучено и сопоставлено с теоретическими расчетами влияние объемной доли фуллереновой сажи на прочностные характеристики композиционного материала, такие как твердость, износостойкость, теплопроводность и трение нагрузки.
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