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      Аннотация

    
        
          В результате данной работы были изучены: характеристика и требования, предъявляемые к штамповым маркам сталей типа 5ХНМ, рассмотрены две технологии производства данных сталей, сравнены их технологии производства, исследованы проблемы производства штамповых марок сталей связанные с неметаллическими включениями. Были изучены параметры плавок стали 5ХНМ и 56CrNiMoV7 в результате, которого были определены 3 основные технологии раскисления. Был произведен анализ технологии рафинирования стали в связи с чем, построены схемы присадок при рафинировании исследуемых. Произведен металлографический анализ загрязненности неметаллическими включениями образцов литого металла. Выполнен микрорентгеноспектральный анализ фазового состава неметаллических включений на исследуемых образцах.
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