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      Аннотация

    
        
          В выпускной работе рассмотрены следующие вопросы: описание и назначение конструкций изготовленных из аустенитной коррозионностойкой стали 08Х18Н10Т автоматической аргонодуговой сваркой плавящимся электродом, сформулирована цель и задачи работы, произведён выбор сварочных материалов и оборудования, выполнен расчет режимов сварки, составлен технологический процесс сборки и сварки изделия,  представлены требования контроля качества в соответствии с инструкцией С-13-69. Контроль включает в себя визуально-измерительный, капиллярный и радиографический.
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