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      Аннотация

    
        
          В данной работе прогнозируется поведение ползучести при сжатии трехмерных геоматов с помощью испытания на сжатие и ускоренного испытания на ползучесть. Приводятся о писание методов испытаний на сжатие и метода ступенчатых изотерм. Результаты испытаний по методу ступенчатых изотерм используются для получения прогнозируемой кривой различных условиях нагрузки. Характеристики ползучести при сжатии геоматов через 30 лет в различных условиях прогнозируются.
        

        
          In the given work the compressive creep behavior of three-dimensional geomats was studied by compressive and accelerated creep tests. The general procedures for compressive test and SIM test are stated. The analysis of data from stepped isothermal method (SIM) was done. The predicted creep master curve under different load conditions are obtained. Compression creep behavior of the product in 30 years under different conditions was predicted by comparing the curves obtained from the SIM test.
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