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      Аннотация

    
        
          На примере дорожных плит заводского изготовления показаны причины раннего разрушения бетона. Установлено, что важными факторами, определяющими морозостойкость бетона дорожного полотна, помимо прочности, являются однородность и пористость бетона. Показано, что высокое содержание алюминатов в цементе приводит к разрушению бетона в первый год эксплуатации конструкций.
        

        
          For example, pavement slabs prefabricated the causes of early destruction of the concrete. Found that important factors determining the frost resistance of concrete of the roadway, in addition to durability, are the homogeneity and the porosity of the concrete. It is shown that the high content of aluminates in the cement leads to the destruction of concrete in the first year of operation designs.
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