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          Экспериментально доказана возможность и целесообразность применения атомно-эмиссионного спектрального анализа в серийном производстве постоянных магнитов на основе сплавов редкоземельных металлов (РЗМ). Обосновано применение микроволнового плазменного метода при анализе химического состава сплавов на основе РЗМ. Создан и исследован опытный образец спектрометра. Изготовлены, исследованы и аттестованы стандартные образцы химического состава сплавов системы Sm-Co. Выявлена зависимость магнитных параметров образцов магнитотвердого материала от химического состава исходного сплава на основе пятикомпонентной системы Sm-Co-Cu-Fe-Zr. Получены уравнения, описывающие зависимость магнитных свойств от химического состава сплава. На основе полученных уравнений разработана сетчатая номограмма, позволяющая прогнозировать магнитные свойства по результатам анализа химического состава.
        

        
          The possibility and feasibility of atomic-emission spectral analysis in serial production of permanent magnets based on rare earth alloys has been proved. The application of microwave plasma method in the analysis of the chemical composition of alloys based on rare-earth metals has been argued and substantiated. A preproduction model of a spectrometer was created. Standard samples with the chemical composition of the Sm-Co system alloy were manufactured and certifi ed. The dependence of magnetic parameters of magnetic material samples on the original chemical composition of the fi ve-component system Sm-Co-Cu-Fe-Zr-based alloy was investigated. The equations describing the dependence of the magnetic properties of the alloy’s chemical composition were discovered. A mesh nomogram based on the equations needed to predict the magnetic properties by chemical composition analysis was created.
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