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          To evaluate the strength properties of timber planks and  beams produced from small size wood  assortment, we have adopted a special parameter called  "relative  aggregate knot volume at destruction  section". This paper introduces the regression models demonstrating the correlation  between strength properties of timber planks and aggregate knot volume at destruction section. We also provide recommendations for grading timber planks by strength classes and give a comparative analysis of timber output by grades under applicable national standards and regulations, thus demonstrating the possibility of attracting additional sawn timber resources for production of load-bearing engineering structures.
        

        
          Представлены исследования, направленные на разработку требований к качеству древесины сердцевинных брусьев, выработанных  из тонкомерных пиловочных сортаментов, обеспечивающих заданные прочностные характеристики для различных видов  напряженно-деформированного состояния конструкционных пиломатериалов. Для  оценки прочностных характеристик брусьев принят показатель "относительный совокупный объем сучков участка  разрушения", который определяется как отношение суммы объемов сучков, расположенных на участке бруса длиной, равной ширине бруса, к объему этого участка. Приведены регрессионные модели связи  прочностных характеристик брусьев с параметром совокупного объема сучков участка разрушения. Установлены нормативы прочностных  сортов брусьев. Разработаны рекомендации по сортировке брусьев на прочностные группы. Сравнительный анализ выходов сортов брусьев по действующему национальному стандарту и разработанным нормативам показывает возможность привлечения дополнительных ресурсов пиломатериалов для изготовления несущих строительных конструкций.
        

    

  

  
    
      Document access rights

    

		
      Network
    		
      User group
    		
      Action
    	
	
              	
        ILC SPbPU Local Network
      		
        All
      		
          
                  
                  
      	
      
	
          
              	
        Internet
      		
        All
      		
          
            
          
                  
                  
            
          
      	
      


    

  

  
    
      Included in

    
        
          Инженерно-строительный журнал: специализированный научный журнал / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Инженерно-строительный институт. — Санкт-Петербург: СПбПУ, 2008 -. — Загл. с титул. экрана. — Периодичность: 8 раз в год. — Выходит с 09.2008. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Электрон. журн. — Режим доступа: https://engstroy.spbstu.ru/main/. — <URL:http://elib.spbstu.ru/doc/info?key=RU%5cSPSTU%5cedoc%5c57542>.
        

                    
          Инженерно-строительный журнал: специализированный научный журнал / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Инженерно-строительный институт. — Санкт-Петербург: СПбПУ, 2008 -.
№ 5 (65). — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 21,3 МБ), 2016. — Загл. с титул. экрана. — Электронная версия печатной публикации. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Текстовый документ. — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/j17-94.pdf>.
        

    

  

  
    Usage statistics

    
        
          	
                
                  
              	
                Access count: 521
                

                Last 30 days: 6
                

                
                  Detailed usage statistics
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex



              	Last Arrivals
	Most Requested Items


            	
              
    © SPbPU, 1996-2023



    Powered by ILS 
    
    «Ruslan-Neo»
    (© OOO «OLS»)


            	
			


      

    
  

  







