
    
    
       
    

    
      
        [image: Logo]
      
      
        
          


        

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex





	Login


        	
    [image: Contacts]
	
        Русский
    
	
        English
    



        
           
        

      

    
    	
            
              
            

        
	
          
          

        	

    
        
      	
       
    	
       
    	
      
    	
       
    	
      	
            
          	
            ?
          


    



    



        	
          
          

        
	
            

          


        			
                Details

            			


    
      

  
    	
        	Table
          	Card
          	RUSMARC
          
	
        	
        


  

  	
        
          
            [image: ]
          
        

      	
        
          
  
  	
            Title:
          	
                  Mechanical characteristics of polyethylene // Инженерно-строительный журнал. – 2017. – № 6 (74). — С. 17-32
          
	
            Creators:
          	
                  Ogorodov L. I.; 
                  Lustina O. V.
          
	
            Imprint:
          	
                  2017
          
	
            Collection:
          	
                  Общая коллекция
          
	
            Subjects:
          	
                  Строительство; 
                  Строительные материалы и изделия; 
                  polyethylene; 
                  mechanical characteristics; 
                  low density polyethylene; 
                  aging of polyethylene; 
                  polyethylene soot; 
                  polyethylene strength; 
                  impervious to the elements; 
                  полиэтилен; 
                  механические характеристики; 
                  полиэтилен низкой плотности; 
                  старение полиэтилена; 
                  полиэтиленовая сажа; 
                  прочность полиэтилена; 
                  противофильтрационные элементы
          
	
            UDC:
          	
                  691
          
	
            LBC:
          	
                  38.3
          
	
            Document type:
          	
                  Article, report
          
	
            File type:
          	
                  PDF
          
	
            Language:
          	
                  English
          
	
            DOI:
          	
                  10.18720/MCE.74.2
          
	
            Rights:
          	
                  Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
          
	
            Record key:
          	
                  RU\SPSTU\edoc\58893
          


  

          

                      
              Allowed Actions: 
                    Read  
                                  Download
                  (1.4 Mb)
                              
            

            
            
  
                      
              Group:
              Anonymous
            

            
              Network: Internet
            
            
                            

      




  
    
      Annotation

    
        
          Представлены экспериментальные данные по влиянию многолетнего естественного старения без нагрузки и старения образцов под растягивающей нагрузкой на механические характеристики полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) при одноосном растяжении. Дано сравнение механических характеристик нестабилизированного и стабилизированного двухпроцентным содержанием сажи полиэтилена. Оценено влияние долговременного воздействия золы на прочность полиэтилена. Приведены зависимости для расчета ресурса противофильтрационных элементов конструкций. Показано, что композиционные материалы на основе полиэтилена низкой плотности имеют более высокие механические характеристики, чем основной компонент.
        

        
          Experimental data on the effect of long-term natural aging without load and aging of samples under tensile load on the mechanical characteristics of low-density polyethylene (LDPE) under uniaxial tension are presented. The comparison of mechanical characteristics of polyethylene stabilized and stabilized by two percent soot content is given. The authors evaluated the effect of long-term effects of fly ash on the durability of polyethylene. The dependences for the calculation of the resource of anti-filtration structural elements are given. It is shown that composite materials based on low-density polyethylene have higher mechanical characteristics than the main component.
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