
    
    
       
    

    
      
        [image: Logo]
      
      
        
          


        

	Расширенный поиск
	Атрибутный поиск
	Контакты
	Информационно-библиотечный комплекс





	Вход в систему


        	
    [image: Contacts]
	
        Русский
    
	
        English
    



        
           
        

      

    
    	
            
              
            

        
	
          
          

        	

    
      	
       
    	
       
    	
      
    	
       
    	
      	
            
          	
            ?
          


    



    



        	
          
          

        
	
            

          


        			
                Детальная информация

            			


    
      

  
    	
        	Таблица
          	Карточка
          	RUSMARC
          
	
        	
        


  

  	
        
          
            [image: ]
          
        

      	
        
          
  
  	
            Название:
          	
                  Magazine of Civil Engineering. — № 4 (96)
          
	
            Организация:
          	
                  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
          
	
            Выходные сведения:
          	
                  Санкт-Петербург: СПбПУ, 2020
          
	
            Коллекция:
          	
                  Общая коллекция
          
	
            Тематика:
          	
                  Строительство; 
                  Сопротивление материалов; 
                  Строительная механика; 
                  Строительные материалы
          
	
            УДК:
          	
                  624.04(051); 
                  69(051); 
                  539.3/.6(051)
          
	
            Тип документа:
          	
                  Другой
          
	
            Тип файла:
          	
                  PDF
          
	
            Язык:
          	
                  Английский
          
	
            Права доступа:
          	
                  Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
          
	
            Ключ записи:
          	
                  RU\SPSTU\edoc\65971
          


  

          

                      
              Разрешенные действия: 
                    Прочитать  
                                  Загрузить
                  (15,8 Мб)
                              
            

            
            
  
                      
              Группа:
              Анонимные пользователи
            

            
              Сеть: Интернет
            
            
                            

      




  
    
      Права на использование объекта хранения

    

		
      Место доступа
    		
      Группа пользователей
    		
      Действие
    	
	
              	
        Локальная сеть ИБК СПбПУ
      		
        Все
      		
          [image: Прочитать]
                  [image: Печать]
                  [image: Загрузить]
      	
      
	
          [image: ->]
              	
        Интернет
      		
        Все
      		
          
            [image: Прочитать]
          
                  [image: Печать]
                  
            [image: Загрузить]
          
      	
      


    

  

  
    Оглавление

    
	title96
	index	E-mail: mce@spbstu.ru
	Web: http://www.engstroy.spbstu.ru
	Contents



	реклама1
	01	PFRP structures under the predominately short term load	1. Introduction
	2. Methods
	3. Results and Discussion
	4. Conclusions






	02	Monitoring of the natural frequencies of Chirkey arch dam	1. Introduction
	2. Methods
	3. Results and Discussion
	4. Conclusions
	5. Acknowledgments






	03	Building energy modeling using hourly infiltration rate	1. Introduction
	2. Methods
	3. Results and Discussion	3.1. Calculation of hourly natural air exchange in accordance with IWEC climate data of a typical year
	3.2. Calculation of energy consumption and analysis of energy need for heating with change of actual natural air exchange rate



	4. Conclusions
	5. Acknowledgements






	04	Efficiency and durability of the linings channels of geosynthetics	1. Introduction
	2. Methods
	3. Results and Discussion	3.1. Criteria for the efficiency and longevity of linings made of geosynthetics materials
	3.2. New constructions of seepage-control linings made of geosynthetics materials
	3.3. Study of the efficiency and longevity of canal linings made of geosynthetics materials
	3.4. Technique for calculating the efficiency and longevity of the bentomat lining taking into account their self-healing
	3.5. Comparative analysis of the efficiency and longevity of various types of seepage-control canal linings



	4. Conclusions
	5. Acknowledgement






	05	Water-impact abrasion of self-compacting concrete	1. Introduction
	2. Methods	2.1. Mixtures and materials
	2.2. Fresh SCC tests
	2.3. The water-jet abrasion test



	3. Results and Discussion	3.1. Results of Fresh Concrete Tests and Control Tests
	3.2. Results of the Water Jet Abrasion Test



	4. Conclusion
	5. Acknowledgements






	06	A probabilistic approach to estimation of the ultimate load of  end-bearing piles on settlement criterion	1. Introduction
	2. Methods
	3. Results and Discussion
	4. Conclusions






	07	Impact of anchored CFRP on the torsional and bending  behaviour of RC beams	1. Introduction
	2. Methods	2.1. Experimental Work Review
	2.2. Description of Non-linear Finite Element Analysis (NLFEA)
	2.3. Investigated Parameters
	2.4. Validation Process



	3. Results and Discussion	3.1. Failure Mode
	3.2. CFRP strain
	3.3. Load-Deflection and Torsion-Twist Behavior
	3.4. Ductility and strength ratios
	3.5. Angle of twist ratio
	3.6.  Elastic stiffness ratio
	3.7. Energy absorption ratio
	3.8. Comparison of NLFEA with other results



	4. Conclusions






	08	Radiation changes of concrete aggregates  under the influence of gamma radiation	1. Introduction
	2. Methods
	3. Results and Discussion
	4. Conclusion






	09	Analytical dependence of the deflection of the spatial truss  on the number of panels	1. Introduction
	2. Methods	2.1. Truss scheme. The calculation of the forces in the bars
	2.2. Deflection from the action of a vertical load
	2.3.  Deformations from the action of a lateral load



	3. Results and Discussion
	4. Conclusions






	10	Spatial natural vibrations of viscoelastic axisymmetric structures	1. Introduction
	2. Methods
	3. Results and Discussion	3.1. Study of the method and algorithm convergence when solving model problems
	3.2. Study of spatial natural vibrations of high stacks taking into account elastic properties of the material
	3.3. Study of spatial own vibrations of high-rise stacks taking into account viscoelastic properties of the material



	4. Conclusions






	11	Actual thermophysical characteristics of  autoclaved aerated concrete	1. Introduction
	2. Materials and Methods
	3. Results and Discussion	3.1. AAC density test results
	3.2. AAC dry conductivity test results
	3.3. AAC thermal conductivity test results at different humidity
	3.4. AAC sorption moisture test results
	3.5. AAC vapor permeability test results
	3.6. AAC Masonry Test Results



	4. Conclusion






	12
	реклама2
	оборот


    

  

  
    
      Входит в состав

    
        
          Magazine of Civil Engineering / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. — Санкт-Петербург: СПбПУ, 2020-. — Периодичность: 8 раз в год. — Выходит с 2020 г. — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Электрон. журнал. — Текст: электронный
        

                

  

  
    Содержит

    
                    	
              PFRP structures under the predominately short term load / M. A. Salakhutdinov, L. R. Gimranov, I. L. Kuznetsov [et al.]. — 1 файл (1,05 Мб). — DOI 10.18720/MCE.96.1. — Текст: электронный // Magazine of Civil Engineering / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. – 2020. – № 4 (96). — С. 3-14. — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/j21-158.pdf>.
            
	
              Liseikin, A. V. Monitoring of the natural frequencies of Chirkey arch dam / A. V. Liseikin, V. S. Seleznev, Z. A. Adilov. — 1 файл (2,13 Мб). — DOI 10.18720/MCE.96.2. — Текст: электронный // Magazine of Civil Engineering / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. – 2020. – № 4 (96). — С. 15-26. — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/j21-159.pdf>.
            
	
              Bilous, I. Yu. Building energy modeling using hourly infiltration rate / I. Yu. Bilous, V. I. Deshko, I. O. Sukhodub. — 1 файл (1,82 Мб). — DOI 10.18720/MCE.96.3. — Текст: электронный // Magazine of Civil Engineering / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. – 2020. – № 4 (96). — С. 27-41. — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/j21-160.pdf>.
            
	
              Kosichenko, Yu. M. Efficiency and durability of the linings channels of geosynthetics / Yu. M. Kosichenko, O. A. Baev. — 1 файл (1,19 Мб). — DOI 10.18720/MCE.96.4. — Текст: электронный // Magazine of Civil Engineering / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. – 2020. – № 4 (96). — С. 42-59. — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/j21-161.pdf>.
            
	
              Water-impact abrasion of self-compacting concrete / N. S. Ayoob, S. R. Abid, A. N. Hilo, Yu. H. Daek. — 1 файл (1,85 Мб). — DOI 10.18720/MCE.96.5. — Текст: электронный // Magazine of Civil Engineering / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. – 2020. – № 4 (96). — С. 60-69. — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/j21-162.pdf>.
            
	
              Solovyev, S. A. A probabilistic approach to estimation of the ultimate load of end-bearing piles on settlement criterion / S. A. Solovyev. — 1 файл (840 Кб). — DOI 10.18720/MCE.96.6. — Текст: электронный // Magazine of Civil Engineering / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. – 2020. – № 4 (96). — С. 70-78. — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/j21-163.pdf>.
            
	
              Al-Rousan, R. Impact of anchored CFRP on the torsional and bending behaviour of RC beams / R. Al-Rousan, I. Abo-Msamh. — 1 файл (1,86 Мб). — DOI 10.18720/MCE.96.7. — Текст: электронный // Magazine of Civil Engineering / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. – 2020. – № 4 (96). — С. 79-93. — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/j21-164.pdf>.
            
	
              Denisov, A. V. Radiation changes of concrete aggregates under the influence of gamma radiation / A. V. Denisov. — 1 файл (1,02 Мб). — DOI 10.18720/MCE.96.8. — Текст: электронный // Magazine of Civil Engineering / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. – 2020. – № 4 (96). — С. 94-109. — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/j21-165.pdf>.
            
	
              Kirsanov, M. N. Analytical dependence of the deflection of the spatial truss on the number of panels / M. N. Kirsanov. — 1 файл (1000 Кб). — DOI 10.18720/MCE.96.9. — Текст: электронный // Magazine of Civil Engineering / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. – 2020. – № 4 (96). — С. 110-117. — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/j21-166.pdf>.
            
	
              Mirsaidov, M. M. Spatial natural vibrations of viscoelastic axisymmetric structures / M. M. Mirsaidov, Sh. O. Khudainazarov. — 1 файл (895 Кб). — DOI 10.18720/MCE.96.10. — Текст: электронный // Magazine of Civil Engineering / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. – 2020. – № 4 (96). — С. 118-128. — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/j21-167.pdf>.
            
	
              Actual thermophysical characteristics of autoclaved aerated concrete / N. Vatin, S. V. Korniyenko, A. S. Gorshkov [et al.]. — 1 файл (529 Кб). — DOI 10.18720/MCE.96.11. — Текст: электронный // Magazine of Civil Engineering / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. – 2020. – № 4 (96). — С. 129-137. — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/j21-168.pdf>.
            
	
              Wedatalla, A. M. O. The effect of simulated ambient conditions on durability of concrete / A. M. O. Wedatalla, Y. J. Yanmin. — 1 файл (1,71 Мб). — DOI 10.18720/MCE.96.12. — Текст: электронный // Magazine of Civil Engineering / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. – 2020. – № 4 (96). — С. 138-156. — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/j21-169.pdf>.
            


    

  

  
    Статистика использования

    
        
          	
                
                  [image: stat]
              	
                Количество обращений: 301
                

                За последние 30 дней: 9
                

                
                  Подробная статистика
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Расширенный поиск
	Атрибутный поиск
	Контакты
	Информационно-библиотечный комплекс



              	Последние поступления
	Самые популярные ресурсы


            	
              
    © СПбПУ, 2000-2023



    Сайт и управление доступом на базе АБИС 
    
    «Руслан-Нео»
    (© ООО «ОБС»)



            	
			


      

    
  

  

[image: ]





