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      Аннотация

    
        
          Cement concrete has always played an essential role in the general development of the construction industry. Many studies improve the properties and durability of cement concrete by adding chemical additives and mineral additives. One of them, fly ash, is one of the most preferred applied mineral additives. Currently, the demand for fly ash is becoming an urgent problem, as it is also can reduce environmental pollution from by-products of thermal power plants not only in Vietnam but also all around the world. To evaluate the factors affecting compressive strength of concrete, such as fly ash, type of cement used, date and designed concrete grade, we based our study on the design of experiment (DOE). The influencing variables have different levels of investigation, which are based on previous studies. With the useful statistical analysis tools, the number of experiments, and the results of the experimental analysis, we can see the influence of each element and their interaction on the compressive strength of the concrete. On that basis, it is possible to choose the option with reasonably selected ingredients to achieve the expected optimal compressive strength.
        

    

  

  
    
      Права на использование объекта хранения

    

		
      Место доступа
    		
      Группа пользователей
    		
      Действие
    	
	
              	
        Локальная сеть ИБК СПбПУ
      		
        Все
      		
          
                  
                  
      	
      
	
          
              	
        Интернет
      		
        Все
      		
          
            
          
                  
                  
            
          
      	
      


    

  

  
    Оглавление

    
	The strength of fly ash concrete of experimental design	1. Introduction
	2. Materials and methods	2.1. Design of experiment
	2.2. Experimental materials
	2.3. Mix design
	2.4. Experiment



	3. Results and Discussion	3.1. Experimental results
	3.2. Discuss the results
	3.3. Response optimization to determine the best possible combinations  for each grade of concrete



	4. Conclusions
	5. Conflict of interests





    

  

  
    
      Входит в состав

    
        
          Magazine of Civil Engineering / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. — Санкт-Петербург: СПбПУ, 2020-. — Периодичность: 8 раз в год. — Выходит с 2020 г. — Загл. с титул. экрана. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Электрон. журнал. — Текст: электронный
        

                    
          Magazine of Civil Engineering / Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. — Санкт-Петербург: СПбПУ, 2020-.
№ 1 (109), 2022. — 1 файл (19,6 Мб). — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Электрон. журнал. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/j22-20.pdf>.
        

    

  

  
    Статистика использования

    
        
          	
                
                  
              	
                Количество обращений: 151
                

                За последние 30 дней: 3
                

                
                  Подробная статистика
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Расширенный поиск
	Атрибутный поиск
	Контакты
	Информационно-библиотечный комплекс



              	Последние поступления
	Самые популярные ресурсы


            	
              
    © СПбПУ, 2000-2023



    Сайт и управление доступом на базе АБИС 
    
    «Руслан-Нео»
    (© ООО «ОБС»)



            	
			


      

    
  

  







