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      Аннотация

    
        
          В работе были исследованы стекла как исходного состава 98MgCaSrBaYAl2F14 - 2Ba(PO3)2, так и содержащие фториды редкоземельных элементов. Для создания различных дефектов в матрице стекла образцы были подвергнуты облучению  γ-квантами с энергией 1,25 МэВ. Регистрация спектров оптического поглощения образцов производилась на спектрофотометре SPECORD 40 в области длин волн 200-1100 нм.
        

        
          The studied glasses had the basic formula 98MgCaSrBaYAl2F14 - 2Ba(PO3)2 with additional content of rare-earth element fluorides in some samples. Matrix defects were induced by irradiation with 1.25 MeV g-rays. Optical absorption in the 200-1100 nm wavelength band was studied with the use of the SPECORD 40 spectrophotometer.
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