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          В диссертации рассматривается влияния погрешности приборов неразрушающего контроля на несущую способность изгибаемых и внецентренно сжатых железобетонных конструкций (плиты перекрытия, стены, колонны). В ходе работы изучено применение методов неразрушающего контроля в обследовании зданий и их погрешности. Обозреваются такие методы неразрушающего контроля, как: ультразвуковой метод, метод упругого отскока, метод ударного импульса и метод поверхностной твердости. Данные методы используются для определения параметров железобетона: прочность бетона на сжатие, прочность арматуры на растяжение и сжатие, величина защитного слоя бетона, диаметр арматуры. В работе выполнен расчет конструкций по первой группе предельных состояний и проведено сравнение с таким же расчетом, но с учетом погрешности неразрушающих методов контроля. Так же по результатам расчета оценена граница применимости рассматриваемых методов.
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