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      Аннотация

    
        
          На основе литературных данных разработана методика оценки свариваемости сплава 1565ЧМУ посредством определения склонности к образованию пор, горячих трещин и разупрочнению в зоне термического влияния. Изготовлены сварные образцы сплава 1565ЧМУ, в процессе сварки получены термические циклы в зоне термического влияния, исследована микроструктура образца. Измерена микротвердость в поперечном сечении. Исследование микроструктуры показало, что сварное соединение можно разделить на участки с мелкими и крупными зернами. В зоне сварного шва обнаружена селекция зерен при кристаллизации. Результаты исследований показали, что алюминиевый сплав 1565ЧМУ обладает хорошей свариваемостью и низкой склонностью к порообразованию и горячим трещинам.
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