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      Аннотация

    
        
          Темой данного дипломного проекта является проведение контроля нормируемых технических  характеристик  бетона  монолитных  конструкций. Актуальность темы проекта связана с большим количеством изменений в 2012-2014 годах в законодательных и нормативных требованиях к методам определения прочности бетона монолитных конструкций. В дипломном проекте в первом разделе проведен анализ российского законодательства, на предмет требований обязательного подтверждения качества строительных материалов, приведены методики проведения испытания конструкций и образцов бетона разрушающими и неразрушающими методами, методики построения градуировочных зависимостей. Разработанные методики опираются на требования ГОСТов и методические рекомендации НИИЖБа. Приведены примеры испытаний образцов бетона на морозостойкость и водонепроницаемость. Также диплом содержит практическую часть - были проведены испытания образцов бетона и конструкций из бетона одного номинального состава на: определение  фактического  класса  бетона по  прочности  при сжатии; проведено построение градуировочной зависимости-определение марки бетона по морозостойкости; определение марки бетона по водонепроницаемости.
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