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      Аннотация

    
        
          В магистерской диссертации исследованы проблемы определения прочности газобетона на сжатие. Предметом исследования являются газобетонные блоки, применяемые в малоэтажном строительстве. Проведены испытания на сжатие ячеистого бетона при различных условиях намокания и степени влажности. Доказано, что коэффициенты по влажности, представленные в ГОСТ 10180-2012 "Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам" указаны не верно. На основании проведенных испытаний и аналитических зависимостей подобраны новые коэффициенты по влажности для газобетона, которые могут быть использованы при обследовании зданий и сооружений.
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