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          В данной работе исследовалось возникновение кристаллографических текстур в ОЦК-металле (армко-железо), подвергнутом сильной пластической деформации. В качестве схемы пластической деформации выбрано одноосное сжатие до разных степеней деформации и при различных температурах. Для связи величины деформации и возникающей кристаллографической текстуры построена конечно-элементная модель. С её помощью рассчитано распределение деформации в образце. Для уточнения и подгонки построенной модели использованы данные оптической металлографии. Измерение текстуры проводилось методом рентгеноструктурного анализа. По полученным неполным полюсным фигурам восстанавливались функции распределения ориентаций для исследованных образцов. Полученные данные о макротекстуре сравнивались с данными о микротекстуре, полученными методом EBSD на тех же образцах.
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