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      Аннотация

    
        
          В данной работе изложена сущность подхода к созданию композиционного наноструктурированного порошка пригодного для напыления на основе использования технологий механического легирования. Проведен анализ системы алюминий-нитрид кремния. Изучена технология создания композиционных
порошков. Определены оптимальные условия механохимического синтеза указанной системы. На основе результатов исследования был выбран оптимальный способ напыления полученного порошка.
        

        
          This paper outlines the essence of the approach to creating a composite  nanostructured powder suitable for spraying based on the use of mechanical alloying technologies. The analysis of the aluminum-silicon nitride system was performed.
The technology of creating composite powders has been studied. The optimal
conditions for the mechanochemical synthesis of the specified system are determined.
Based on the results of the study, the optimal method of spraying the obtained powder
was chosen.
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