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      Аннотация

    
        
          В данной работе изложены принципы процесса ранозаживления, современные требования к лечению обширных кожных дефектов и основные требования, предявляемые к раневым покрытиям на полимерной основе. В процессе работы разработаны, получены методом электроформования и исследованы различные композиционные раневые покрытия нановолоконной структуры на основе как природных, так и синтетических полимеров, проведено исследование их структуры и in vivo испытания.
        

        
          This work outlines the principles of the wound healing process, the modern requirements for the treatment of extensive skin defects and the basic requirements for polymer-based wound dressings. Various composite wound dressings of the nanofibrous structure based on both natural and synthetic polymers were developed and processed by electrospinning. Their structure was studied and in vivo tests were completed.
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