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      Аннотация

    
        
          Данная работа посвящена явлению комбинационного рассеяния света. Изучены и описаны основополагающие принципы, лежащие в основе данного явления, определены факторы, оказывающие влияние на регистрируемый сигнал, а также рассмотрены основные техники на базе метода комбинационного рассеяния. Рассмотрены два базовых типа спектрометров комбинационного рассеяния: дисперсионные и на основе Фурье преобразования, определены их конструктивные особенности и области применения. Особое внимание уделено строению спектрометра и принципу его действия. 
     Экспериментальная часть проведена на базе спектрометра Horiba Jobin-Yvon LabRam HR800. В ходе исследования определено влияние параметров спектрометра на интенсивность сигнала комбинационного рассеяния света и форму регистрируемого спектра; получены спектры комбинационного рассеяния слюды, парафина, полиэтилена и полипропилена. Основной практической задачей этой работы был поиск частиц микропластика на поверхности загрязненного фильтра с помощью функции спектрального картографирования. Результаты показали отсутствие желаемых веществ в ограниченной исследованной области фильтра, но были идентифицированы другие химические элементы. Проблемы, связанные с продолжительностью картографирования всей поверхности и сложностью последующей обработки результатов, затрудняют анализ всей поверхности образца.
        

        
          This work is devoted to the phenomenon of Raman scattering of light. The fundamental principles underlying this phenomenon are studied and described, factors that influence the registered signal are identified, and the main techniques based on the Raman method are considered. Two basic types of Raman spectrometers, dispersive and Fourier transform are compared. Much attention is paid to the structure of the spectrometer and the principle of its operation.  The experimental part was performed using the Horiba Jobin-Yvon LabRam HR800 spectrometer. To verify the correct operation of the spectrometer, the Raman spectra of mica, paraffin, polyethylene, and polypropylene were obtained and compared with reference ones. The main practical task of this work was to search for microplastic particles on the surface of a contaminated filter using the Raman spectral mapping function. The results showed the absence of the desired substances in the limited analyzed area of the filter, but some other chemical elements were identified. The problems associated with the mapping duration of the entire surface and the complexity of the subsequent processing of results make further analysis difficult.
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