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      Аннотация

    
        
          Тема выпускной квалификационной работы: «Анализ свариваемости и микроструктуры высокопрочных бейнитных сталей» Данная работа посвящена анализу свариваемости высокопрочных сталей с бейнитной структурой и исследованию их микроструктуры. Задачи, которые решались в ходе исследования: 1. Оценить методы определения свариваемости высокопрочных сталей с бейнитной структурой. 2. Дать экспериментальную оценку свариваемости бейнитных сталей. На основе различных проанализированных источников литературы были рассмотрены области применения сталей с бейнитной структурой и выпускаемый вид проката для изготовления различных конструкций. Рассмотрены некоторые марки сталей из различного вида проката, а также их свойства и области применения. Определен основной вид дефекта в виде холодных трещин. При рассмотрении бейнитной структуры рассмотрены бейнитные превращения в верхний и нижний бейнит и их микроструктура. По диаграммам фазового превращения рассмотрены структуры, получаемые в результате регулирования температур и скоростей охлаждения. Для оценки свариваемости бейнитных сталей были рассмотрены углеродный эквивалент и критерии трещиностойкости для сталей склонных к образованию дефектов, поддерживаемых диффузионным водородом. Для экспериментальной оценки свариваемости рассмотрены различные пробы с внешним и собственным нагружением для проявления дефектов в сталях склонных к образованию холодных трещин.
        

        
          The topic of the final qualification work: "Analysis of weldability and microstructure of high-strength bainitic steels" This work is devoted to the analysis of the weldability of high-strength steels with a bainitic structure and the study of their microstructure. The tasks that were solved in the course of the study: 1. To evaluate the methods for determining the weldability of high-strength steels with bainitic structure. 2. To give an experimental assessment of the weldability of bainitic steels. On the basis of various analyzed literature sources, the fields of application of steels with bainitic structure and the type of rolled products produced for the manufacture of various structures were considered. Some grades of steels from various types of rolled products were considered, as well as their properties and fields of application. The main type of defect in the form of cold cracks was determined. When considering the bainite structure, bainite transformations into upper and lower bainite and their microstructure were considered. The phase transformation diagrams were used to consider the structures obtained as a result of the regulation of temperatures and cooling rates. To assess the weldability of bainitic steels, the carbon equivalent and crack resistance criteria for steels prone to the formation of defects supported by diffusion hydrogen were considered. For the experimental assessment of weldability, various samples with external and self-loading were considered for the manifestation of defects in steels prone to cold cracking.
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