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      Аннотация

    
        
          Тема выпускной квалификационной работы: «Исследование технологических свойств пеностекла, произведенного из тарного стеклобоя». Объектом исследования являются образцы пеностекла, самостоятельно изготовленные в лаборатории. Целью выпускной работы бакалавра по направлению «Материаловедение» является определение зависимостей между составами шихты, параметрами вспенивания и характеристиками опытных образцов пеностекла для управления эксплуатационными свойствами: плотностью, прочностью, водонепроницаемостью, теплоудержанием. Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: произвести анализ существующих способов производства пеностекла, определить составы шихты для изготовления образцов; изготовить опытные образцы пеностекла; установить зависимости между составом стеклопорошка, а также параметрами режима вспенивания и эксплуатационными свойствами пеностекла; на основе полученных данных сделать выводы о возможности управления эксплуатационными свойствами пеностекла регулированием состава и режимом. В первой главе приведен библиографический обзор по классификации пеностекла, по современному состоянию технологий и методов производства, по технологическим параметрам, влияющим на вспенивание пеностекла. В главе «Материалы и оборудование» представлены составы шихты, технология измельчения стеклопорошка, составы стеклопорошков, калибровка печи для вспенивания шихты. В главе «Порядок и методы исследования» описана последовательность технологического процесса создания образцов пеностекла. В четвертой главе приведены результаты исследования пеностекольных образцов, определены параметры вспенивания: плотность, кратность вспенивания, диаметр пор (средний). Проведены испытания образцов на сжатие и водопоглощение. В главе «Обсуждение» представлены и анализируются зависимости: кратности вспенивания от плотности, размера пор от кратности вспенивания, размера пор от плотности; усилия от деформации сжатия; усилия от водопоглощения.
        

        
          The graduate qualification work topic is “Technological properties of foam glass produced from the bottle glass”. The research object are the foam glass samples, self-produced in the laboratory. The aim of the work is to determine the relations between the composition, the foaming mode and foam glass characteristics for controlling operational properties: density, strength, water resistance, heat retention. The following tasks were defined to achieve this goal:analyzing the current foam glass production methods, determination of the optimal composition for the foam glass manufacturing; producing foam glass samples; establish the dependencies between the glass powder composition, the foaming mode and the foam glass properties; based on the obtained data, draw conclusions about the possibility of controlling the operational foam glass properties by regulating the composition and mode. The first chapter provides a bibliographic review of the classification of foam glass, the current state of technologies and production methods, technological parameters affecting the foaming of foam glass. The chapter «Materials and equipment» presents charge compositions, glass powder grinding technology, glass powder compositions, calibration of the furnace for foaming the charge. The chapter «Procedure and methods of research» describes the sequence of the technological process of creating foam glass samples. The fourth chapter presents the results of the study of foam glass samples, foaming parameters are determined: density, foaming ratio, pore diameter (average). The samples were tested for compression and water absorption. The chapter «Discussion» presents and analyzes dependencies:multiplicity of foaming from density, pore size from multiplicity of foaming, pore size from density;efforts from compression deformation;efforts from water absorption.
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