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      Аннотация

    
        
          В представленной работе выполнено исследование структуры горячекатаного мартенсита по данным EBSD-анализа. Детализированные ориентационные карты с малым шагом сканирования затрудняют количественный анализ вследствие оперирования большим массивом данных. Критерий Колмогорова-Смирнова был применен для обоснования обработки экспериментальных данных с увеличенным шагом сканирования.
        

        
          In the given work we investigated the structure of hot-rolled martensite using EBSD analysis data. Detailed orientation maps with small scanning step make quantitative analysis difficult due to the operation of a large data set. The Kolmogorov-Smirnov criterion has been applied to justify the processing of experimental data with an increased scanning step.
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